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Floor Max

Vlaknima ojačani mort za estrihe s brzim vezivanjem i sušenjem

Vlaknima ojačani mort na bazi mješavine posebnih hidrauličkih veziva, odabranih agregata
granulometrijske krivulje 0–5 mm i dodataka za kompenzaciju skupljanja. . Floor Max
omogućuje izradu estriha debljine od 35 do 60 mm, ugrađenih u konzistenciji „vlažne zemlje“,
s ubrzanim vezivanjem, očvršćivanjem i sušenjem. Floor Max miješa se samo s vodom, čime
se izvođaču onemogućuju pogreške pri doziranju veziva i odabiru agregata, koje mogu
ugroziti konačna svojstva očvrslog estriha. Estrisi izrađeni proizvodom Floor Max, u skladu s
odredbama i specifikacijama navedenima u ovom tehničkom listu, klasificirani su kao CT –
C45- F7 - A12 prema europskoj normi EN 13813.

CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

PODRUČJA PRIMJENE

• Izrada plivajućih i prionjivih estriha na novim i postojećim međukatnim konstrukcijama, u unutarnjim i vanjskim prostorima, za naknadno
polaganje obloga od drva, PVC-a, linoleuma, tepiha, keramike, prirodnog kamena i bilo koje druge podne obloge kod koje su potrebni
ubrzana prohodnost i sušenje.
• Izrada estriha s brzim sušenjem (R.V. < 2% nakon 2 dana), prohodnih nakon 6 sati i suhih nakon 2 dana, prikladnih za polaganje podnih
obloga osjetljivih na vlagu, kao što su parket, te elastičnih podnih obloga poput gume, PVC-a, linoleuma itd.
• Izrada estriha s naknadnim polaganjem keramičkih podnih obloga nakon 24 sata i prirodnog kamena nakon 2 dana.
• Lokalizirani popravci i obnova estriha gdje je potrebna brza izvedba (npr. logistički prostori supermarketa, skladišta, industrijski objekti).
• Izrada estriha za podno grijanje.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Bricks
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PRIPREMA PODLOGE

Sve podloge prikladne su za izvedbu estriha proizvodom Floor Max, pod uvjetom da nisu izložene kapilarnom podizanju vlage.  U takvim
slučajevima potrebno je ugraditi odgovarajuću parnu branu ili hidroizolacijsku membranu.
U slučaju estriha male debljine (25–35 m) koji nisu samonosivi te ih je stoga potrebno sidriti, podloga mora biti suha, mehanički čvrsta,
bez pukotina, prašine i trošnih dijelova, boja, voskova, ulja, tragova gipsa ili bilo koje druge tvari koja bi mogla ugroziti prionjivost.
Općenito, površine za ugradnju moraju biti čiste, bez nečistoća, trošnih i nekoherentnih dijelova, prašine itd.
U prisutnosti hidroizolacijskih sustava izvedenih bitumenskim membranama, razdjelni sloj koji se postavlja između stropne konstrukcije i
estriha mora biti izrađen od proizvoda propusnih za prolaz vode i pare (npr. PP geotekstil, netkane tkanine male gramature).

NAČIN PRIMJENE

Smjesa FLOOR MAX može se pripremati pomoću: planetarne miješalice (preporučuje se); gradilišne miješalice za beton; pužnog mješača;
automatske pumpe.
U miješalicu uliti približno 2/3 vode za miješanje; postupno dodavati FLOOR MAX i preostalu potrebnu količinu vode te nastaviti miješanje
dok se ne dobije homogena smjesa konzistencije „vlažne zemlje“. Okvirno potrebna količina vode za konzistenciju vlažne zemlje iznosi
približno 9–10 % mase (2,25–2,5 litara po vreći od 25 kg). Floor Max već sadrži vlaknasto ojačanje Readymesh PM 60. Tijekom miješanja
moguće je dodati i dodatno vlaknasto ojačanje iz naše linije Readymesh (za posebne upute, ovisno o predviđenim uvjetima ugradnje i
uporabe, obratite se našoj tehničkoj službi).
Dodatna uporaba naših vlakana Readymesh poboljšava savojnu čvrstoću, raspodjelu opterećenja i pospješuje disipaciju unutarnjih
naprezanja u estrihu nastalih higrometrijskim skupljanjem.
Proizvod rasporediti do projektiranih kota i zagladiti (ručno ili mehanički) do postizanja glatke i ravne površine, uz prethodnu izvedbu
potrebnih dilatacijskih spojeva. 
Dijelove estriha koji prekrivaju instalacijske kanale potrebno je ojačati postavljanjem lagane metalne armature (npr. šesterokutne mreže)
iznad elemenata, uz osiguravanje najmanje 2 cm estriha iznad armature.
Uzduž oboda prostorije i oko eventualnih stupova, prije izvedbe estriha, postaviti razdjelni materijal, primjerice naše rubne trake Floor
Band.
U slučaju prekida radova i eventualnih nastavaka betoniranja potrebno je u estrih, čiji je završetak izveden okomitim rezom prema
podlozi, ugraditi komade čelične armature duljine 20–30 cm i promjera 4–6 mm, međusobno razmaknute približno 20–30 cm, kako bi se
osiguralo savršeno povezivanje nastavka i spriječile pukotine i visinske razlike.

METODE PRIMJENE

Lopatica za zaglađivanje - Pompa - Špatula - Staggia

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 5 mm  Miješa se s vodom: 9-12 %

 Min. preporučena debljina: 3.5 cm  Rok trajanja: 12 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +6 / +30 °C  Vrijeme za obradu nakon miješanja: 25-40 min
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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1015-6
Density 2225 kg/m³ pH 11.5

UNI EN 1015-11
Compressive strength after 8 hours 4 N/mm²

UNI EN 1015-11
15 N/mm²

UNI EN 1015-11
Compressive strength after 28 days 45 N/mm²

UNI EN 1015-11
Čvrstoća na savijanje 7 N/mm²

Böhme UNI EN 13813
Wear resistance A12 Residual humidity at 24 hours < 3 %

Residual humidity at 48 hours <2 %

POTROŠNJA

Približno 20 kg/m² proizvoda FLOOR MAX za svaki centimetar predviđene debljine (približno 2000 kg po kubičnom metru).

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.
Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Izrada cementnih estriha s brzom prohodnoÅ¡Ä�u i brzim suÅ¡enjem, debljine od 35 do 60 mm, nanoÅ¡enjem gleterom, lopaticom, letvom
za ravnanje ili pumpom, od vlaknima ojaÄ�anog konglomerata tipa FLOOR MAX proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl. Podloga se prije nanoÅ¡enja
proizvoda mora odgovarajuÄ�e pripremiti. Proizvod mijeÅ¡ati tako da se u mijeÅ¡alicu ulije 2/3 ukupne koliÄ�ine vode za mijeÅ¡anje te
postupno dodaje FLOOR MAX s preostalom vodom, uz neprekidno mijeÅ¡anje dok se ne dobije homogena smjesa konzistencije vlaÅ¾ne
zemlje (potrebna koliÄ�ina vode za mijeÅ¡anje iznosi pribliÅ¾no 9â��11 % mase: 2,25â��2,75 litara po vreÄ�i od 25 kg). PotroÅ¡nja: 20
kg/m2 / cm 
TehniÄ�ka svojstva vlaknima ojaÄ�ane cementne formulacije FLOOR MAX proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl: 
•    UNI EN 1015-11 TlaÄ�na Ä�vrstoÄ�a nakon 8 sati 4 N/mm² 
•    UNI EN 1015-11 TlaÄ�na Ä�vrstoÄ�a nakon 24 sata 15 N/mm² 
•    UNI EN 1015-11 TlaÄ�na Ä�vrstoÄ�a nakon 28 dana 45 N/mm² 
•    UNI EN 1015-11 Savojna Ä�vrstoÄ�a 7 N/mm² 
•    UNI EN 13813 Otpornost na troÅ¡enje prema BÃ¶hmeu:  A12
•    Preostala vlaga nakon 24 sata < 3 %
•    Preostala vlaga nakon 48 sati < 2,0 %

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Preostala vlaga

Uobičajeni električni konduktometrijski higrometri daju nepouzdane vrijednosti na estrisima Floor Max.

Stoga je za kontrolu preostale vlage obvezna uporaba karbidnog higrometra, koji gravimetrijskom metodom daje apsolutne vrijednosti
vlage.
Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


