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Readymesh MR

Mikrovlakna od mesinganog čelika za konstrukcijske cementne mješavine

Mikrovlakna od mesinganog čelika, dobivena rezanjem metalne žice, za konstrukcijsko
ojačanje cementnih mješavina općenito. Vlakna Readymesh MR sastoje se od vrlo tankih žica
od mesinganog čelika promjera približno 0,20 mm i duljine 6-13-20 mm. Prvenstveno se
upotrebljavaju za ojačanje betona i izradu mortova visokih performansi. Namijenjena su
osobito za izradu tankoslojnih konstrukcijskih mortova, žbuka, prefabriciranih elemenata i
betonskih konstrukcija općenito.

CARINSKI KOD: 7326 2000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Fibers
DOSTUPNE BOJE: Giallo Ottone
PAKIRANJA I DIMENZIJE: MR-060 sacco 20 kg - MR-200 sacco 20 kg - Pallet: 50 x (Vreća 20 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Dodavanjem vlakana Readymesh MR poboljšavaju se mehanička svojstva cementne mješavine u pogledu duktilnosti, mehaničkih
svojstava, apsorpcije energije, žilavosti, otpornosti na zamor i habanje. Osim toga, vlakna pomažu u kontroli plastičnog skupljanja
mješavine (pucanja) te smanjuju ili uklanjaju potrebu za konvencionalnim ojačanjima, poput zavarenih armaturnih mreža.

PODRUČJA PRIMJENE

Mikrovlakna Readymesh MR široko se upotrebljavaju kao glavno i jedino ojačanje za tankoslojne konstrukcijske mortove, žbuke i prskani
beton (shotcrete, spritz-beton), kao i za prefabricirane betonske proizvode.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Podna glazura

NAČIN PRIMJENE

Vlakna Readymesh MR potrebno je postupno dodavati u mješavinu tijekom miješanja, uz strogo izbjegavanje trenutnog ubacivanja
cjelokupne predviđene količine vlakana. Nakon dodavanja svih vlakana Readymesh MR, miješanje treba nastaviti najmanje još 3 minute
kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela u mješavini.
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METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Diameter: ~ 0.20 mm  Lenght: 6 - 13 -20 mm

 Otporno na UV-zrake  Unlimited shelf-life

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 14889-1
Longitudinal elongation at break 1.5 - 3 %

EN 14889-1
Fiber density 7.85 g/cm³

EN 14889-1
Tensile strength ≥ 2400 MPa

EN 14889-1
Static elastic modulus 200 GPa

Alkali-resistant material

POTROŠNJA

Promjenjivo ovisno o vrsti radova koji se izvode i/ili potrebnoj razini performansi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Avoid contact between the product and acid substances.

FOTOGALERIJA
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STAVKA TROŠKOVNIKA

PoboljÅ¡anje svojstava cementnih mjeÅ¡avina u pogledu parametara: Å¾ilavosti, duktilnosti, otpornosti na zamor, otpornosti na
dinamiÄ�ka optereÄ�enja, mehaniÄ�kog ponaÅ¡anja pri vlaÄ�nom i savojnom naprezanju, ukljuÄ�ujuÄ�i ponaÅ¡anje nakon nastanka
pukotina, te otpornosti na udarce i habanje, dodavanjem vlakana od ugljiÄ�nog Ä�elika s mesinganom prevlakom, visoke vlaÄ�ne
Ä�vrstoÄ�e, tipa Readymesh MR proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl, s CE oznakom prema normi EN 14889-1 

TehniÄ�ke karakteristike proizvoda Readymesh MR proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl:

tehniÄ�ke specifikacije Readymesh MR 060 Readymesh MR 130 Readymesh MR 200
Duljina vlakna 6 ± 2 mm 13 ± 0,65 mm 20 ± 2 mm
Promjer vlakna 0,22 ± 0,04 mm 0,20 ± 0,01 mm 0,22  ± 0,04 mm
Omjer vitkosti 25 65 80
Geometrija ravna ravna ravna
Broj vlakanaca 435.000 kom/kg 200.000 kom/kg 130.000 kom/kg
Modul elastiÄ�nosti 200 GPa 200 GPa 200 GPa
VlaÄ�na Ä�vrstoÄ�a 2400 MPa 2800 MPa 2400 MPa
Materijal otporan na luÅ¾ine Da Da Da

DODATNI SADRŽAJI

TehniÄ�ke karakteristike vlakana od mesinganog Ä�elika Readymesh MR proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl:

tehniÄ�ke specifikacije Readymesh MR 060 Readymesh MR 130 Readymesh MR 200
Duljina vlakna 6 ± 2 mm 13 ± 0,65 mm 20 ± 2 mm
Promjer vlakna 0,22 ± 0,04 mm 0,20 ± 0,01 mm 0,22  ± 0,04 mm
Omjer vitkosti 25 65 80
Geometrija ravna ravna ravna
Broj vlakanaca 435.000 kom/kg 200.000 kom/kg 130.000 kom/kg
Modul elastiÄ�nosti 200 GPa 200 GPa 200 GPa
VlaÄ�na Ä�vrstoÄ�a 2400 MPa 2800 MPa 2400 MPa
Materijal otporan na luÅ¾ine Da Da Da

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom
okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti
prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


