
Proizvodi i distribuira AZICHEM srl
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana 18-10-2026
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na

https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 3

1/3

Syntech Poliurea Primer – Epoxy

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz za cementne površine, mramor i drvo

Syntech Poliurea Primer – Epoxy je promotor prionjivosti na bazi modificiranih
dvokomponentnih epoksidnih smola i posebnih učvršćivača, bez otapala. Posebno je
formuliran kako bi osigurao odgovarajući kompromis između impregnacije i kvašenja podloge
na koju se, nakon nanošenja, stvara dobro prionjiv pripremni sloj, idealan za nanošenje
poliurejskih ili epoksidnih premaza.

CARINSKI KOD: 3907 3000
KOMPONENTE: Dvokomponentna
IZGLED: Thick liquid + Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 20 kg [A] - Barattolo 4 kg [B] - Kit: 1 Latta 20 kg [A] + 1
Barattolo 4 kg [B]

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI

PODRUČJA PRIMJENE

Promotor prionjivosti za epoksidne, poliuretanske i poliurejske premaze, promotor prionjivosti za porozne i dotrajale podloge,
konsolidacijsko sredstvo za cement i beton.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Wood - Vlaknasti cement - Tuff - Kameni zidovi -
Tiles - Podna glazura - Stijena - Porphyry and natural stones

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se polaže poliurejski ili smolni sustav mora biti prikladna za preuzimanje opterećenja koja proizlaze iz predviđene
uporabe, kao što su statička ili dinamička opterećenja, udari, toplinsko-higrometrijska dilatacija, vibracije itd. Što se tiče svojstava
podloge (maksimalna vlažnost, kohezija, razred čvrstoće, ravnost itd.) i pripreme površine na koju će se nanositi smolni sustav,
preporučuju se zahtjevi navedeni u poglavlju 5 norme UNI 10966 („SMOLNI SUSTAVI ZA VODORAVNE I OKOMITE POVRŠINE – UPUTE ZA
PROJEKTIRANJE I NANOŠENJE“). U svakom slučaju površine treba temeljito očistiti i odmastiti, ukloniti sve vrste onečišćenja, ostatke boja i
nevezane dijelove. Vlažnost podloge mora biti <= 3%. Procijeniti najprikladniju vrstu mehaničke pripreme (kugličenje, pjeskarenje,
hidropranje itd.). Površine također moraju biti bez diskontinuiteta te ih po potrebi treba izravnati i regulirati proizvodima iz linije FLOOR ili
linije REPAR. U slučaju prisutnosti (čak i sumnje) na vlagu koja kapilarno prodire iz podloge, preporučuje se prethodno nanijeti epoksidnu
smolu za vlažne podloge Syntech Pavidamp. Popločani podovi ili podovi s postojećim smolnim premazom moraju se mehanički ohrapaviti
kugličenjem, glodanjem, štokovanjem itd., sve do potpunog uklanjanja nepropusne kore i matiranja površina. Nakon abrazije ukloniti
prašinu.
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NAČIN PRIMJENE

Temeljito promiješati komponentu A kako bi se omogućila pravilna homogenizacija prisutnih punila; zatim je sjediniti s komponentom B u
odgovarajućoj i dovoljno velikoj posudi. Dobivenu smjesu potom miješati mehaničkim mješačem pri maloj brzini dok se ne dobije
homogena smjesa. Kada je podloga pripremljena, nanijeti Syntech Poliurea Primer – Epoxy valjkom, kistom ili lopaticom, nastojeći dobiti
suhi film.

METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Špatula

ČIŠĆENJE ALATA

Thinner for resins

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala  Dosage: 350-700 g/m²

 Gustoća: 1.3 - 1.5 (A+B) g/cm³  Rok trajanja: 6 mjeseci

 Use wearing protective glasses  Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Complete hardening at 20°C 7 gg UNI EN 1542:1999
Concrete adhesion (cutting test) >1.5 MPa

Gel time 100 - 200 min ISO 527-1:2012
Longitudinal elongation at break 4 %

Touch hardening at 20°C >4 h UNI EN ISO 3219:1996 Brookfield
Viscosity 150 - 400 (A) / 2000 - 4000 (B) mPas

POTROŠNJA

Od 350 do 700 g po četvornom metru, ovisno o pripremi podloge, njezinoj poroznosti te ugradnji ili neugradnji kvarcnog pijeska
odgovarajuće granulacije i količine, proporcionalno predviđenom zahvatu.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno
sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage
zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.
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FOTOGALERIJA

STAVKA TROŠKOVNIKA

Dobava i ugradnja dvokomponentnog temeljnog premaza, sastavljenog od modificiranih epoksidnih smola i posebnih uÄ�vrÅ¡Ä�ivaÄ�a,
bez otapala, tipa SYNTECH POLIUREA PRIMER EPOXY proizvoÄ�aÄ�a Azichem srl, koji se koristi kao promotor prionjivosti na poroznim
povrÅ¡inama prije nanoÅ¡enja poliurejskih, poliuretanskih i epoksidnih premaza. PotroÅ¡nja: od 350 do 700 gr/m2

TehniÄ�ke karakteristike proizvoda  SYNTECH POLIUREA PRIMER EPOXY proizvoÄ�aÄ�a Azichem Srl

• Prionjivost na beton (ispitivanje smicanjem) UNI EN 1542:1999 : >1.5 MPa
• IzduÅ¾enje pri prekidu ISO 527-1:2012 : 4 %
• Stvrdnjavanje na dodir: >4 h
• Potpuno stvrdnjavanje: 7 gg
• Vrijeme Å¾eliranja: 100 - 200 min
• Viskoznost UNI EN ISO 3219:1996 Brookfield : 150 - 400 (A) / 2000 - 4000 (B) mPa·s
• GustoÄ�a: 1.3 - 1.5 (A+B) g/cm³

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Izbjegavati dodir s kožom i sluznicama. Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, osobito masku i rukavice. Ne udisati proizvod i, ako je
moguće, prozračivati radna područja.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog
ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim
uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima,
zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i
ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.


